CONSTRUCAO DE MURO EM ALVENARIA NAS ESCOLAS
VISTA ALEGRE E SOL DO CERRADO NO MUNICIPIO DE LUIS
EDUARDO MAGALHAES-BA



Sumério
1. Consideragdes PrelimMiNares ...t

2. DESCIIGAD ..ttt ettt h e bbbttt a bt bt sh bt e e eae e
3. EXECUGA0 A OBI@ ..o e
170 R o To= Vo= To I o - o] o] - FS NS STIPRSR
Be2 = IMIUTOS ettt b ettt s b et he e b bt et b et et bt et e st e eaeene
3.3 - REVESTIMENTO ..ottt sttt
e PINTUT B ottt b e sttt et b e bt b e s b b et e s e e e eneenes
A ] 4 Y o 1= USSP
5. RECEDIMENTO .ottt

6. CONSIAEraGOES FINAUS ..c.evviieieieieeee e st



1. Consideracgdes preliminares

A Construcdo de muros de cercamento nas escolas deste municipio faz-se
necessario para garantir a seguranca das criancas, bem como a integridade do
patrimdnio publico.

2. Descricao

A Construcdo de muro de cercamento € uma obra de construcao civil composta
de: Fundacdo, infraestrutura em concreto (sapatas e vigas baldrame), alvenaria
de bloco ceramico, com chapisco, reboco e pintura, superestrutura em concreto
(pilares e cinta de amarragéao).

3. Execucéo da obra

As recomendacfes a seguir devem ser adotadas, sem prejuizo as normas
brasileiras pertinentes e, de forma alguma pretendem esgotar o assunto. Em
casos aonde as recomendagfes ndo se mostrem adequadas, sua aplicacao se
torne extremamente dificil, em casos omissos ou em que ndo haja uma boa
compreensao, o corpo técnico da PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS
EDUARDO MAGALHAES devera ser consultado.

3.1-Locacgédo daobra

Os muros deverdao ser locados de acordo com o projeto apresentado.

3.2 - Muros

Alvenaria de blocos ceramicos 10x20x20cm, com pilares a cada 2 metros,
espessura de 10cm e h=2,50m, revestido com chapisco, reboco e pintura.

3.3 - Revestimento

A alvenaria da parede do muro devera ser chapiscada com argamassa de
cimento com areia fina trago 1:3 e posteriormente revestida com emboco de
cimento, cal e areia trago 1:2:8, com 1,0 cm de espessura.

3.4 Pintura

As paredes deverdo ser pintadas com tinta latex acrilica exterior, em duas
demaos, na cor cinza claro. A pintura devera ser duravel, ter bom acabamento e
proporcionar um bom aspecto a obra, devera ser firme e de forma alguma
desprender-se da parede quando tocada com as maos.



4. Limpeza

A obra devera ser entregue sem nenhum vestigio de sobras de materiais de
construcdo, e nem com residuos de pintura. As cavas que porventura forem
executadas deverdo ser completamente fechadas.

5. Recebimento

O recebimento da obra dar-se-& ap0s a fiscalizacdo da convenente, que emitira
um laudo de recebimento da obra, atestando a sua integridade, apds a qual sera
realizada uma fiscalizacdo por parte da PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS
EDUARDO MAGALHAES, que emitird um parecer a respeito da concluséo obra
e de sua funcionalidade.

6. Consideracdes finais

A obra devera ser entregue completamente executada, dentro do prazo que foi
determinado para execucao do servico.

Todos os materiais empregados deverdo ser de boa qualidade, e todos os
servicos executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica,
devendo ainda satisfazer rigorosamente as recomendacfes desta especificacdo
e todas as normas brasileiras pertinentes ao assunto.

Caso, por qualquer motivo, seja necessaria qualquer alteracdo, de ordem
qualitativa, quantitativa ou orgcamentaria, no projeto aprovado ou em parte dele,
a conveniada devera submeter a aprovacédo do corpo técnico da PREFEITURA
MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES um novo projeto, com as
devidas justificativas, novas especificacdes e planilha orcamentaria, quando for
0 caso, serdo submetidas a aprovacdo do corpo técnico da PREFEITURA
MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES antes de qualquer intervencao,
alteracdo ou contratacao.



